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产品知识考试试卷
   （本试卷共3页，总分为100分）
1、 填空题：（共55分，55×1′）
1、 棉纤维呈（扁平带状），（6—10捻）/毫米，纤维越细，捻数越多。
2、 棉纤维分为（细绒棉    ）和（长绒棉    ），我公司常用的棉为（1   ）级（ 29MM）长的棉纤维；海岛棉的代表性棉为（国产长绒棉       ）和（埃及长绒棉       ）两类，长绒棉的标准长度为（33MM        ）。
3、 与布边垂直的方向称为（经向       ）。
4、 纱支是纱线（粗细度       ）的一个指标，纱线越粗，其纱支就越（ 低      ），反之，则越（高       ），40支纱属于（高      ）纱支。
5、 低支纱是指（18英支       ）以下的纱支，68公支=（40       ）英支
6、 密度是指（成品单位内经纬纱线的根数                               ），173×124密度指的是（经     ）纱的密度是173，（ 纬     ）纱的密度是124。
7、 1英寸=（2.54    ）厘米
8、 面料按织造工艺来分，可分为（平纹      ）、（斜 纹      ）和缎纹，缎纹面料分为（横贡      ）和（ 直贡     ），手感柔软，布面光洁匀整、富有光泽。
9、 被称为21世纪环保绿色纤维的是（木代尔     ），除了具有环保功能对人体无害外，它的吸水与放水率比一般棉高（50%     ），充分显示纺织品的美丽。
10、 按照国家标准来划分，面料的缩水率都不同，一般来说（色织纯棉      ）缩水率最大，（涤棉      ）缩水率最小。
11、 梦洁含棉套件中唯一一款运用转移印花工艺的产品是（荷塘月色          ），它属于（  巴洛克式的恣意畅想                     ）风格的产品。
12、 涤纶纤维的全称是（三维螺旋卷曲中空涤纶纤维                    ），二合一冬鸟被采用的（  四      ）孔纤维，该纤维像弹簧一样螺旋立体的造型，有利于纤维之间相互结合，紧密而有弹性。
13、 蚕丝有（纤维皇后          ）的美称，其本身是一种（ 蛋白质结晶体         ），富含人体（ 18  ）种氨基酸，具有美容的功效。
14、 家饰产品中，大家纺可分为三大类：被类、（ 枕类       ）、（  垫类      ），其中垫类又可分为纤维类、（ 海绵类                   ）两大类。
16、梦洁产品从设计风格上来说，可以分为两大类：（经典的延续）和后现代主义的流行，前者包括：（意式织造的奢华 ）、（ 巴洛克式的恣意畅想）、新古典主义的交响曲、（伊丽莎白时代的气质）、人文主义的复苏；后现代主义的流行包括：抽象主义、（灵感的柔美时刻 ）、（ 感情自然）、几何面貌、（家居田园）、提花散件六个风格产品。
17、梦洁产品的产地在湖南长沙，公司拥有三大品牌：梦洁、（  寐     ）、艾比。
18、在家饰产品中，天然材质类的垫类可分为17个，分别为金叶草席、（带花边草席）、（金叶草席座垫餐椅垫）、大提花金叶草席、竹凉席、（竹丝席）、（竹纤维凉席）、苔湾席。
19、保健类的枕芯可分为：枕套、（  棉芯        ）、药物芯；药物芯有四个，分别是（ 菊花芯 ）、（  决明子芯       ）、（ 茶炭芯         ）、（ 荞麦芯         ）。
2、 判断题：（共20分，10×2′。正确的在后边的括号内画“√”，错误的画“×”。若是错误的，请在该题的下方进行改正，不进行改正的不给分，改正错误的无分。）
1、菊花枕的填充料为400克野菊花和高弹棉，荞麦枕的填充料为400克荞麦壳、竹炭和珍珠棉纤维。（  ×    ）
更正：荞麦枕的填充料为250g荞麦壳，250g竹炭，680g珍珠棉。
2、汽车抱枕的面料为100%全棉面料。（ ×    ）
更正：面料为天鹅绒，80%棉，20%涤
3、丝柔枕、木代尔枕及乳胶枕均不能水洗。（   ×   ）
更正：乳胶枕可水洗。
4、金叶草席采用加拿大进口天然野生植物纤维做原料，经高科技精练拉丝并添加多种矿物质，进行纺织到成品一系列工序精工细作。其中纳米席采用最新纳米技术，具有防螨、防霉、防老化、抗菌之功效。（ √ ）
5、金叶草席、竹纤维凉席、竹丝席均可水洗。（  ×    ）
更正：竹纤维凉席可水洗。
6、蚕丝可分为桑蚕丝和柞蚕丝。梦洁蚕丝被采用100%蚕丝，经过先进的工艺进行脱脂处理，不易板结，免除传统蚕丝被年年翻拆的烦恼。（  √   ）
7、梦洁极品工艺毯采用日、韩进口的超细扁平合成纤维，纤维细度达到0.3D。（  ×    ）
更正：纤维细度达到1D。
8、绿茶调节枕内撑2个调节小枕，由于内撑小枕，可随着温度的变化自动调节高度，有效缓解颈椎压力，保持脊柱正常曲线和神经中枢的舒适。（ ×    ）
更正：不能随温度变化自动调节，而是人体需要人工进行调节高度。
9、蚕丝被在收藏时，可在柜或箱内放入一定量的樟脑丸（不直接与产品接触），以免在收藏的过程中被虫蛀。（  ×    ）
更正：不能放樟脑丸，否则蚕丝会泛黄，质量会下降。
10、清透初夏、花仙子、水榭花都属于感悟自然风格的产品。（  ×     ）
更正：清透初夏属于几何面貌风格的产品。
三、简答题：（共25分）
1、 纯棉面料为什么会缩水？其缩水率分别是多少？（6′）
答：纯棉缩水的原因有二：
一是因为经纬纱交织形成交织点，交织点有曲折度，当下水时，交织点就会吸水膨胀，直径变粗，长度变短，交织点之间相到拉扯导致变形而缩水。
二是因为在印染过程中受到一定程度张力的影响，这种张力在高温高压下暂时稳定，当受到湿热的影响，表面的磨擦减小，分子之间的联系就会减弱，导致变形进而形成缩水现象。
纯棉产品的缩水率为：经向—4%以内，纬向—3%以内。
2、 纯棉面料的特点有哪些？（4′）
答：纯棉面料的特点有：
手感好，使用舒适，易染色，花型品种变化丰富，柔软暖和，吸湿性强，耐洗，带静电少，是床上用品广泛采用的材质；但是它容易起皱，易缩水，弹性差，对酸碱性比较敏感。
3、 洗涤应注意的事项。（5′）
答:（1）一般来说，一张床需三套寝具轮流更换使用，最好1—2个月即需更换清洗一次； 
（2）初次使用前先下水清洗，使用起来会较柔软，将来清洗时也较不会发生褪色的情形；

（3）浸泡、洗涤时水温不超过30℃ ；

（4）待洗涤剂平均溶解后再放入寝具，浸泡时间不要超过10分钟；

（5）最好选用中性洗涤剂；

（6）清洗时深、浅色产品分开清洗；以免发生沾色现象；

（7）若要使用烘干机，要选择不超过35℃的低温烘干。

4、 请列出巴洛克、伊丽莎白、灵感的柔美时刻风格产品的面料、花型、款式、代表产品（每个系列至少三款）  （10′）

答：巴洛克风格产品面料：转移印花，各种面理效果印花；花型：欧式纹样或大型花卉，构图充实；
款式：带床盖的豪华多件套，同花型有四件套；代表产品：荷塘月色/米/红；金风玉露；春江花月夜
伊丽莎白面料：素色、提花、仿蕾丝印花；花型：蕾丝辅以刺绣绗缝；款式：豪华多件套，单层套件；代表产品：蒙娜丽莎/粉/米黄；甜蜜蜜；雪韵飘香；
灵感的柔美时刻面料：素色绣花或印花；花型：以柔和色调的花卉为主；款式：多件套和单层四件套；代表产品：雪绒花；暗香；天使的礼物。
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注意：


答题请勿超过装订线。超过装订线的，该题不记分。









